Montaż bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Kołkowanie i wypełnianie szczelin między płytami

Po wstępnym związaniu kleju, trwającym przeciętnie około doby przystępujemy do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych (kołki z trzpieniem metalowym lub plastikowym). Ilość kołków na metr kwadratowy powinna być zgodna z projektem. Średnio waha się od czterech do ośmiu sztuk na metr kwadratowy. Kołki powinny mieć długość od sześciu do dziewięciu centymetrów większą od grubości zastosowanego styropianu. Talerzyki prawidłowo zamocowanych kołków nie powinny wystawać ponad powierzchnię płyty styropianowych.
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Szczeliny między płytami wypełniamy pianką poliuretanową lub materiałem izolacyjnym (w przypadku szczelin o szerokości powyżej trzech milimetrów). Po zaschnięciu nadmiar pianki odcinamy. Całość powierzchni warstwy izolacyjnej wyrównujemy tarką do styropianu. W celu wyeliminowania mostków termicznych talerzyki kołków zasłaniamy przygotowanymi wcześniej zaślepkami. 

